Перечень входящих документов при аттестации технологии сварки.
1 Заявка на проведение производственной аттестации технологии сварки (подлинник с синей печатью).
2 Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия.
3. Копия приказа по предприятию о назначении лица, ответственного за
проведение аттестации.
4. Копия протокола об аттестации специалистов сварочного производства на
руководство и технический контроль за проведением сварочных работ (специалист не ниже 3 уровня),
5. Копии протоколов аттестации сварщиков.
6. Копии протоколов об аттестации специалистов неразрушающего контроля.
7. Копии квалификационных документов инженеров по механическим испытаниям.
8.  Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля.

9.  Свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов и сертификаты.

10.  Свидетельство НАКС об аттестации сварочного оборудования и первый лист паспорта  
11.  Копии ПТД (техкарты, технологические инструкции) по аттестуемым технологиям. 

12.  Копии документов о поверке машин для механических испытаний или копия аккредитации лаборатории механических испытаний выданная Госстандартом. 

13.  Сертификаты на основные материалы, используемые при изготовлении контрольных сварных соединений.
